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Analys Stenmaterial Provnummer 53S230126 Sidan 1 av1

Beställare Provtagningsdatum Analys datum
Thunbergs Entreprenad och Service AB 2023-02-28 2023-03-06

Ankomstdatum ID-nummer
Rosenvik 2023-03-03

570 84 Mörlunda Provtagare Provtagningsplats

Kontaktperson

Gunnar Lindström Objekt

Produkt Thunbergs

0/32 Entreprenör

Leverantör

Thunbergs Entreprenad och Service AB Märkning

Provresultat Värde Fraktion

SS-EN 1097-1:2011, Bestämning av nötningsmotstånd (Vikt-%) 6 10 - 14 mm

   Micro-Devalvärde 6

   Analysprov A(%): 6,0

   Analysprov B (%) 6,5

SS-EN 1097-2:2020, Motstånd mot fragmentering (Vikt-%) 23 10 - 14 mm

   Los Angeles-värde 23

Notering Ort och datum

Önnestad, 2023-03-06

Martin Nilsson, 

Digitalt utfärdad    signatur

Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen


