PROVNINGSRAPPORT

utférdad av ackrediterat laboratorium

SKANSKA el

Ackred. nr 1603

Provring

ISOAEC 17025

Leveranskontroll Stenmaterial Provnummer 515230028  Sidan 1 av1
Bestallare Provtagningsdatum Analys datum
Thunbergs Entreprenad och Service AB 2023-02-28 2023-03-02

Ankomstdatum ID-nummer
Rosenvik 2023-02-28
570 84 Morlunda Provtagare Provtagningsplats
Kontaktperson
Gunnar Lindstrém Objekt
Produkt Thunbergs
8/16 Bergkross Entreprendr
Leverantor
Thunbergs Entreprenad och Service AB Markning

KORNSTORLEKSFORDELNING - SS-EN 933-1:2012 Grénsvérden enligt: SS-EN 13043
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Siktningsmetod: Enbart torrsiktning
SS-EN 933-3:2012, Flisighetsindex (%) 6
SS-EN 1097-6:2022, Korndensitet och vattenabsorption
Korndensitet - fortorkad, enligt Annex A, med tradkorg (Mg/m?) 2,65
SS-EN 1097-9:2014, Kulkvarnsvarde, Medelvarde (Vikt-%) 8,5 11,2-16

Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen

Ort och datum
Rockneby, 2023-03-03
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Anna Sigurdsson, Laboratorieférestandare

Digitalt utfardad signatur

‘ Denna rapport maste aterges i sin helhet och inga uppgifter far dndras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg aterfinns pa www.skanska.se. ‘
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